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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Technische Lieferbedingungen
far die einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gitemerkmale bei der Verwendung
von Recycling-Baustoffen im Stral3enbau in Bayern, Ausgabe 2005,

ZTV wwG-StB By 05

Gemeinsame Bekanntmachung
der Obersten Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des Innern und des
Bayerischen Staatsministerium fir Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
vom 12. Dezember 2005 Az.: 1l D 9-43437-002/92

An die Regierungen
die Autobahndirektionen
die StralRenbauamter
das StralRen- und Wasserbauamt

nachrichtlich:
das Bayerische Landesamt flir Steuern
die Staatlichen Hochbauamter
die Landkreise
die Stadte
die Gemeinden

1. Allgemeines

Der Vermeidung, Verwertung und Wiederverwendung von Abfallen wird sowohl
im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (Krw-/AbfG) wie auch im Bayerischen
Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG) Prioritat eingeraumt. Gemalf Art. 2 des Bay-
AbfG hat die 6ffentliche Hand vorbildhaft dazu beizutragen, dass die Ziele zur

Schonung der natlrlichen Ressourcen erreicht werden.

Baustoffe, die einer Wiederverwendung zugefuhrt werden sollen (RC-
Baustoffe), kbnnen Schadstoffbelastungen aufweisen, die bei unkontrollierter
Verwertung im Stralenbau schadliche Auswirkungen auf die Umwelt, vor allem
auf das Grundwasser, haben kdnnen. Neben den bautechnischen Giteanforde-
rungen mussen deshalb auch Anforderungen an die Umweltvertraglichkeit aus
wasserwirtschaftlicher Sicht gestellt werden (wasserwirtschaftliche Giitemerk-
male). Die Umweltvertraglichkeit wird durch die Ermittlung des Schadstoffgehal-
tes in der Originalsubstanz, insbesondere aber auch durch das Auslaugverhal-
ten bewertet.

RC-Baustoffe durfen grundsatzlich nur wieder verwendet werden, wenn



3.1

— sie hinsichtlich der wasserwirtschaftlichen Gutemerkmale gutetberwacht,
— die Richtwerte fir die Schadstoffbelastungen eingehalten und

— wasserwirtschaftliche Bedingungen und Auflagen beachtet werden.

Dazu wurden mit Bekanntmachung der Oberste Baubehérde vom 17. November
1992, Az.: IID9/IIE6-43437-002/92, (AlIMBI S. 971) geandert mit Bekanntmachung
vom 31. Januar 1995, (AlIMBI S. 165) mit dem Staatsministerium fir Landesent-
wicklung und Umweltfragen abgestimmte Regelungen getroffen.

Inzwischen wurde im Rahmen des Umweltpaktes Bayern vom Bayerische
Staatsministerium fur Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, der Obersten
Baubehorde im Bayerischen Staatsministerium des Innern und dem Bayerischen
Industrieverband Steine und Erden e.V. ein Leitfaden zum Thema ,,Anforderung
an die Verwertung von Bauschutt in technischen Bauwerken* erarbeitet. Dieser
wurde mit Schreiben des StMUGV vom 09.12.2005, Az.: 84-U8754.2-2003/7-50
fur den Vollzug in Bayern eingefthrt und bildet die Grundlage fiir die Fortschrei-
bung der Regelungen der ZTV wwG-StB By.

Geltungsbereich

Die vorliegenden ,Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen, Technischen
Lieferbedingungen und Technischen Prifbedingungen® gelten fur die Verwen-
dung von RC-Baustoffen im Stra3enbau in Bayern. Sie sind bei StralRenbau-
maf3nahmen im Zuge der BundesfernstralR3en, der Staatsstraf3en und der von
den StralRenbaudmtern betreuten Kreisstralen anzuwenden. Sie regeln die An-
forderungen und Prufverfahren hinsichtlich der wasserwirtschaftlichen Gute-
merkmale, sowie die Verwendungsmoglichkeiten der RC-Baustoffe in wasser-
wirtschaftlicher Hinsicht. Sie gelten nicht fir Ausbauasphalt und teerhaltigen
Stral3enaufbruch, soweit diese Ausbaustoffe getrennt vom ubrigen Stral3enauf-
bruch und Bauschutt gewonnen werden kdnnen. Fir derartige Ausbaustoffe gel-
ten gesonderte Regelungen.

Fur die Verwertung von industriellen Nebenprodukten gelten die Regelungen

des jeweiligen Verwertungsbescheides.

Guteuberwachung und Kontrollprifungen

Guteuberwachung bei der Aufbereitung

Die Guteuberwachung von RC-Baustoffen ist, sofern sie im Straf3enoberbau ein-

gesetzt werden, auch hinsichtlich der wasserwirtschaftlichen Gutemerkmale in
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den Technischen Lieferbedingungen fur Gesteinskdrnungen im Stral3enbau,

TL Gestein-StB, bzw. den Technischen Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische
und Boden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel, Teil Gltelberwa-
chung, TL G SoB-StB, geregelt. RC-Baustoffe, die im Erdbau eingesetzt werden
sollen, missen hinsichtlich der wasserwirtschaftlichen Gutemerkmale entspre-

chend TL G SoB gutetberwacht sein.

Kontrollprafungen

Die bei der Herstellung der einzelnen Schichten des Stra3enoberbaus bezie-
hungsweise im Erdbau geltenden Anforderungen und Prufbestimmungen gelten
auch bei der Mitverwendung beziehungsweise Verwendung von RC-Baustoffen.
Diese Bestimmungen sind in den einschlagigen Regelwerken z.B. den Zusatzli-
chen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Schich-
ten ohne Bindemittel im Stral3enbau, ZTV SoB-StB, festgelegt.

Bei der Mitverwendung beziehungsweise Verwendung von RC-Baustoffen sind
Kontrollprifungen, gegebenenfalls zusatzliche Kontrollpriifungen und Schiedsun-
tersuchungen auch hinsichtlich der geforderten wasserwirtschaftlichen Gute-

merkmale durchzuftihren. Fir die Kontrollprifungen gilt:

a) ungebundene Tragschichten und Schittungen
Fur jede Schicht und je angefangene 6 000 m2 Einbauflache, bei Schittungen
je 6 000 m3, ist eine Prifung durchzufihren. Die Probenahme erfolgt gemaf
DIN EN 932-1.

b) gebundene Tragschichten
Fur jede Schicht und je angefangene 6 000 m?2 Einbauflache ist eine Prifung
durchzufiihren. Die Proben sind beim Einbau aus dem Mischgut zu entneh-

men.

Hinsichtlich der wasserwirtschaftlichen Gitemerkmale sind die gleichen Parame-
ter zu prufen wie bei den fiir den einzelnen Recycling-Baustoff vorgesehenen
Prifungen der Werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) bzw. Fremdiberwa-

chungsprifungen.

Dabei sind die sich aus Nr. 5 je nach Verwertungsfahigkeit des Materials erge-

benden Anforderungen einzuhalten.



Priifstellen

Der Eignungsnachweis und die Prifungen im Rahmen der Fremdiberwachung
sowie Kontrollprifungen des Auftraggebers erfolgen durch Prifstellen, die von
der Obersten Baubehotrde im Staatsministerium des Innern gemal den Richtli-
nien fir die Anerkennung von Prufstellen fur Baustoffe und Baustoffgemische im
StralRenbau (RAP Stra) fur die Fachgebiete Gesteinskérnungen (D) und Schich-
ten ohne Bindemittel (I) anerkannt sind.

Die Durchfuhrung der Laborpriufungen der wasserwirtschaftlichen Gutemerkmale
setzt eine Zulassung gemal der Verordnung tUber Sachverstandige und Untersu-
chungsstellen fiir den Bodenschutz und die Altlastensanierung in Bayern (VSU
Boden und Altlasten) voraus. Nach RAP Stra anerkannte Prifstellen, die nicht
uber die erforderliche Zulassung fur die Laboruntersuchungen der wasserwirt-
schaftlichen Gutemerkmale verfiigen, kdnnen sich zur Durchfihrung der Laborun-

tersuchungen eines nach VSU zugelassenen Labors bedienen.

Untersuchungsparameter und Anforderungen

Anhang 1 enthéalt eine Zusammenstellung der in der Regel im Hinblick auf die
wasserwirtschaftlichen Gitemerkmale bei RC-Baustoffen malRgebenden Parame-
ter, unterteilt in Feststoff- und Eluatanalyse. Art und Haufigkeit der zu prifenden

Parameter sind in Anhang 2 festgelegt.

Bei Verdacht auf spezifische Verunreinigungen, die durch die Eluatwerte in An-
hang 1 nicht erfasst werden, ist der Parameterumfang durch die fremduberwa-
chende Prifstelle, erforderlichenfalls nach Riucksprache mit den Fachbehérden,
entsprechend zu erweitern. Einzuhaltende Richtwerte missen dann im konkreten
Einzelfall unter Beruicksichtigung aller Randbedingungen der geplanten Verwer-

tungsmalnahme vom zustéandigen Wasserwirtschaftsamt festgelegt werden.

Mit den in den Spalten 4 und 5 der im Anhang 1 angegebenen Richtwerten flir die
einzelnen Parameter wird hinsichtlich der wasserwirtschaftlichen Gitemerkmale

folgende Einteilung fir RC-Baustoffe vorgenommen:

- Uneingeschrankt verwertungsfahig:
Die Richtwerte 1 werden nicht tberschritten. Das untersuchte Material gilt als
unbelastet, so dass es ohne grundsatzliche Einschréankungen verwertet wer-

den kann (s. u. Nr. 7).
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- Eingeschrankt verwertungsfahig:
Richtwerte 1 werden Uberschritten, Richtwerte 2 werden nicht Gberschritten.
Eine Verwertung ist nur in Abhangigkeit von den wasserwirtschatftlichen

Randbedingungen und der Einbauweise mdglich (s. u. Nr. 7).

- In der Regel nicht verwertungsfahig:
Richtwerte 2 werden Uberschritten. Eine Verwertung ist aus wasserwirtschaft-

licher Sicht im Allgemeinen nicht moéglich (s. U. Nr. 7).

Uberschreitungen der Richtwerte sind tolerierbar, wenn sie geringfiigig und nicht
systematisch sind. Eine geringfiigige Uberschreitung liegt vor, wenn bei héchs-
tens drei Parametern die Richtwerte 1 beziehungsweise 2 der Anlage 1 maximal
um die in Spalte 4 angegebenen Toleranzwerte Uberschritten werden. Eine sys-
tematische Uberschreitung liegt vor, wenn bei drei aufeinander folgenden Fremd-
uberwachungsprifungen ein Richtwert des gleichen Parameters tberschritten
wird.

RC-Baustoffe, die nach diesen Mal3gaben die Richtwerte 1 nicht Gberschreiten,
werden im Folgenden als RW 1-Material bezeichnet; RC-Baustoffe, die die Richt-
werte 1 Uberschreiten, die Richtwerte 2 jedoch nicht Uberschreiten, werden im

Folgenden als RW 2-Material bezeichnet.

Priufungen

Probenahme

Die Probenahme erfolgt grundsatzlich nach DIN EN 932-1. Die Proben sind dabei
in der Regel von der Halde zu entnehmen. Je angefangene 10 m?3 ist eine Einzel-
probe, maximal sind jedoch an der Halde zehn Proben zu entnehmen, zu einer
Sammelprobe zu vereinen und nach DIN EN 932-2 zu einer Laboratoriumsprobe
einzuengen. Das Probevolumen je Einzelprobe soll mindestens 1000 ml betra-

gen.

Eluatherstellung

Das Eluat ist gemaR TP Min-StB 7.1.1 und 7.1.2 herzustellen.

Analyseverfahren

Die Bestimmung der einzelnen Parameter ist nach den einschlagigen DIN-
Vorschriften, die im Rahmen der VSU-Zulassung vorgegeben werden, durchzu-

fuhren.
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7.2.2

7.2.3

Verwertungsmoglichkeiten

Verwertungsverbot

Ungeachtet der nachfolgenden Regelungen ist der Einbau von RC-Baustoffen
grundsatzlich in folgenden Bereichen verboten:

- In festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutzgebieten und Heilquellen-
schutzgebieten, soweit sie bereits wasserwirtschaftlich positiv beurteilt sind.
- Direkt im Grundwasser.

- In Karstgebieten ohne ausreichende Deckschichten.

Ferner ist verboten, RC-Baustoffe, die gemaf3 Nr. 5 als nicht verwertungsfahig
oder eingeschrankt verwertungsfahig eingestuft werden, untereinander oder mit
uneingeschrankt verwendungsfahigen Materialien mit dem Ziel zu vermischen,

eine andere Verwertungsmaoglichkeit zu erreichen.

Uneingeschrankt verwertungsfahiges Material

Einbau in gebundenen Schichten

RW 1-Material kann in gebundenen Schichten uneingeschrénkt verwendet wer-

den.

Uneingeschrankt offener Einbau

Wird RW 1-Material in technische Bauwerke eingebaut, ist ein offener Einbau au-
Berhalb des statistischen Grundwasserschwankungsbereichs (iber MHGW) mog-
lich, sofern die Masse der RC-Baustoffe pro Baumaflihahme maximal 5.000 m3
betragt. Bei mehrfachem Einbau von RC-Baustoffen mit engem raumlichem Be-
zug (z.B. fur Rohrgréaben, Hinterfullungen, Grindungen von Bauwerken im glei-

chen Baugebiet) sind maximal 10.000 m3 zuléssig.

Eingeschrankter offener Einbau

Wird RW1-Material in technische Bauwerke eingebaut und ist die Masse der RC-
Baustoffe > 5.000 m3 bzw. bei mehreren Baumalinahmen mit engem raumlichen

Bezug > 10.000 m3 ist ein eingeschrankter offener Einbau von RC-Baustoffen au-
Rerhalb von Uberschwemmungsgebieten méglich. Der Einbau hat 2 m tiber dem

hdchsten Grundwasserstand zu erfolgen, wovon 1 m der Grundwasser schitzen-
den Deckschicht als wirksame - ggf. technisch hergestellte - Sorptionsschicht

ausgebildet sein muss.
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Bis zur Vorlage einheitlicher Vorgaben sind die Eigenschaften der Sorptions-

schicht im Einzelfall mit dem zustandigen Wasserwirtschaftsamt abzustimmen.

Eingeschrankt verwertungsfahiges Material

Eine Verwertung von RW 2-Material ist ungeachtet weiterer Einschrdnkungen
durch ergénzende bautechnische Regelungen grundsatzlich nur in folgenden Be-

reichen moglich:

a) im Stral3enoberbau
- gebundene Deckschichten
- gebundene Tragschicht unter wenig durchlassiger Deckschicht
- Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlassiger Deckschicht,

also nicht im Bankettbereich

b) in Larmschutzwallen und StralRenunterbau
sofern durch aus technischer Sicht geeignete einzelne oder kombinierte
MalRnahmen sichergestellt wird, dass das Niederschlags und/oder Oberfla-
chenwasser von den eingebauten RC-Baustoffen weitgehend ferngehalten

wird.

Die Funktionstiuchtigkeit des Dichtungssystems ist durch eine fachgerechte
Planung sicherzustellen und die Eignung des vorgesehenen Dichtungsmate-

rials durch eine Eignungsprifung nachzuweisen.
Der Einbau in kontrollierten GroRbaumalRnahmen ist zu bevorzugen.

Es sollen nur Flachen ausgewahlt werden, bei denen nicht mit haufigen Auf-
brichen (z.B. Reparaturarbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen) zu rech-

nen ist.

Das zustandige Wasserwirtschaftsamt ist zur Klarung der hydrogeologischen
Situation einzuschalten. Die Untersuchung und Beurteilung der hydrogeologi-
schen Situation erfolgt in Anlehnung an die Vorgaben des Leitfadens zur Ver-

fullung von Gruben und Briichen.

Weitere Auflagen und Bedingungen fir eine eingeschrankte Verwertung aus

wasserwirtschaftlicher Sicht bleiben im Einzelfall vorbehalten.
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10.

11.

Im Allgemeinen nicht verwertungsfahiges Material

Werden die Richtwerte 2 Uberschritten, ist eine Verwertung unabhangig von der
Einbauweise und dem Verwertungsort im Stralenbau grundsatzlich ausge-

schlossen.

Dokumentation

Zur Sicherung der schadlosen und ordnungsgemafen Verwertung gemalf 8 5
Abs. 3 KrW-/AbfG gehdort auch die Dokumentation der Entsorgungswege, z.B. um
bei Nachforschungen der zustandigen Behorde die nach Vorgabe dieses Leitfa-

dens ordnungsgemale Verwertung nachweisen zu kénnen.

Die Dokumentationspflicht ist als Nebenbestimmung im Rahmen der Auftragsver-
gabe zu vereinbaren und ist fester Bestandteil der Qualitatssicherung aller am
Baugeschehen Beteiligten. Es ist eine Dokumentation (Lieferschein) mit den in
der Anlage 3 aufgefiihrten Mindestangaben von Bauherr, Abbruchunternehmer,
Bauunternehmen, Transporteur, Betreiber der Aufbereitungsanlage oder des La-
ger-/Sammelplatzes) auszuftillen und dem Fremduberwacher sowie der zustandi-

gen Behdrde auf Verlangen vorzuzeigen.

Wasserrechtliche Behandlung

Sofern die Mal3gaben dieser Bekanntmachung eingehalten werden, bedarf es
keiner wasserrechtlichen Erlaubnis. In abweichenden Féllen ist beim Einsatz von

RC-Baustoffen ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren erforderlich.

Auler-Kraft-Treten

Die Bekanntmachung der Obersten Baubehérde im Bayerischen Staatsministeri-
um des Innern vom 17.November 1992 (AIIMBI S. 971) geandert mit Gemeinsa-

mer Bekanntmachung der Obersten Baubehdrde im Bayerischen Staatsministeri-
um des Innern und des Staatsministerium fur Landesentwicklung und Umweltfra-
gen vom 31.Januar 1995 (AlIMBI S. 165) wird aufgehoben und ist nicht mehr an-

zuwenden.

Hinweis

Der Leitfaden ,Anforderung an die Verwertung von Bauschutt in technischen
Bauwerken* steht im Internet als Download zur Verfiigung

(http://www.baustoffrecycling-bayern.de).



Poxleitner Lazik
Ministerialdirektor Ministerialdirektor



Anhang 1 Im Rahmen der Erstprufung und der Glteliberwachung einzuhaltende
Richtwerte
Parameter Einheit Ri?gweir)t 1 Rizzg;[/\vlvezr)t 2 TOI?J/?)”ZO)

1 2 3 4 5 6
AuRere Beschaffenheit ist anzugeben

E EOX mg/kg 3 15 20

§ MKW mg/kg 300 1.000 20
PAK EPA? mag/kg 5 20
Féarbung, Tribung, Geruch ist anzugeben
pH-Wert? ist anzugeben
El. Leitfahigkeit mS/m 200 800 5
Sulfat? mg/| 250 1.000 10
Chlorid mg/I 125 300 10
Arsen ug/l 10 60 20

= Cadmium pg/l 2 10 20

CEDB Chrom (ges.) po/l 50 150 10
Kupfer po/l 50 300 10
Nickel ug/l 50 200 10
Blei ug/l 40 200 10
Zink pg/l 100 600 10
Quecksilber pa/l 0,5 2 20
Phenolindex® Hg/l 20 100 20
MKW® Hg/l 100 600 20

0) Toleranzangaben beziehen sich ausdriicklich auf die Messungenauigkeiten der Analyseme-

1

2)

3)

4)

5)

6)

thoden

Bei bitumenhaltigen RC-Baustoffen kann die Bestimmung der Mineraldlkohlenwasserstoffe
im Feststoff entfallen, mafRgebend ist hier der Eluatgehalt der Mineraldlkohlenwasserstoffe.

Bei bitumenhaltigen RC-Baustoffen ist eine uneingeschrankte Verwertung bis zu einem Wert
von 10 mg/kg zulassig.

Fur RC-Baustoffe typischer Bereich: 7,0 — 12,5 (kein Richtwert); bei Abweichungen im Rah-
men von Eigeniberwachungsprifungen ist der Fremdiiberwacher einzuschalten.

Bei Bauschultt fur gipshaltiges Material ist eine uneingeschrankte Verwertung bis zum Richt-
wert 2 zuldssig, unter der Bedingung, dass die Ca-Konzentration im Eluat mindestens die
0,43-fache Sulfat-Konzentration erreicht.

Bei bitumenhaltigen RC-Baustoffen ist eine uneingeschréankte Verwertung bis zum Richtwert
2 zulassig.

Nur zu bestimmen bei bitumenhaltigen RC-Baustoffen oder wenn die Feststoffanalyse mehr
als 300 mg/kg ergibt.



Anhang 2  Art und Héaufigkeit der durchzufihrenden Prufungen der wasserwirt-
schaftlichen Gutemerkmale

Eigenuberwa- Fremdiberwachungs-

Parameter Erstprufung chungspriifung prifun gl)

=

2 4 5
T

T

Herkunft

AuRere Beschaffenheit
EOX

MKW

PAK EPA

Feststoff

Farbung, Triibung, Geruch
pH-Wert

El. Leitfahigkeit

Sulfat

Chlorid

=

Arsen

Cadmium

Chrom (ges.)

Eluat

Kupfer
Nickel
Blei
Zink

Quecksilber

Phenolindex
MKW

X IX|X[IX|X[X|IX[|X[X]|X[X|X|X[X|X[|X|X|X|X|X|w
N I I T I I N B S I S N e S B I N R N N R S

Ist durchzufiihren
taglich
wochentlich
viermal jahrlich

»sHX

1) Erfolgt die Produktion diskontinuierlich, kann abweichend je angefangene 13 Produktionswo-
chen eine Fremdiiberwachungspriifung durchgefiihrt werden, bei Produktion auf Halde je-
doch mindestens alle 10.000 Tonnen.



Anhang 3 Dokumentation

1. Art und Herkunft des Materials

1.1 Art des Materials 1.2 Herkunft des Materials
Bezeichnung...... ..o Baustelle ...................... StralBe/Nr...........c.cce...
AV e PLZ/Ort ..o FLNr oo,

1.3 Bisherige Gebaude-/Anlagennutzung

1 Wohnbebauung Name des Betriebes ...
0] Gewerbe At des BetriEDES. .. ..o
OJ Industrie

I Landwirtschaft Frihere NUIZUNGEN ... ... e e e e e e e et e e

1.4 Untersuchung

1 keine O ja, Voruntersuchungen
des Abbruchobjekts
U ja, belastete Bereiche
bzw. Materialien wur-
den aussortiert
O Untersuchung durch
Labor: Name: .......cooeveiiiinnnnn. Datum: .....ccooeviiiiinn.

1.5 Abbruchmenge insgesamt: to bzw. m3 ...............

1.6 Zeit des Abbruchs Beginn: .......coceviiiiiiin. Dauer bis: .........ccooeenie
1.7 Abfallerzeuger (Bauherr)

Name ............ccoeeeeinnnn. PLZ/Ort ..., StraBe/Nr. ...................

2. Ausfuhrende Firma (Abbruchunternehmen)
Name .........oooevieiieenns PLZ/Ort ..o, StralBe/Nr. ...........c......

Tel oo Fax ....ooocooviiiiiiiin . e-mail ......ooiiiiiii,

Verantwortliche Erklarung des Abfallerzeugers fiir den Baustoff-Recycling-Betrieb
Ich versichere, dass die gemachten Angaben zutreffen und nur Materialien geliefert werden, die den gemachten

Angaben entsprechen. Es handelt sich um Bau- und Abbruchabfélle, die die wasserwirtschatftlichen Gitemerkma-
le RW1/RW?2 einhalten.

Datum .......coooeiiivneninnns Firmenstempel/Unterschrift ..., FaX .o

Annahmeerklarung des Baustoff-Recycling-Betriebs fir den Abfallerzeuger

Nach Priifung der 0.g. Angaben und der Eingangskontrolle ist von einem fur die Verwertung in technischen Bau-
werken geeigneten Ausgangsmaterial fiir die Herstellung von RC-Baustoffen auszugehen, dass die wasserwirt-
schaftlichen Gutemerkmale RW1/RW?2 einhalt.




Erlauterungen zur Verantwortlichen Erklarung (VE), Annahmeerklarung (AE)

1. Das vorliegende Nachweisformular wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Bayerischen Staatsministerium
fur Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und dem Bayerischen Industrieverband Steine und Erden
e.V. erstellt. Es kann gegeniiber dem Abfallerzeuger / Bauherrn als Nachweis der Erflillung der Vorgaben des
Leitfadens zur Verwertung von Bauschutt in technischen Bauwerken verwendet werden. Der Bau-
herr/Abbruchunternehmer/GU kann dieses Formular als Nachweis der Erfiillung seiner Pflichten als Abfaller-
zeuger gegenliber den Behdrden verwenden.

2. Hinweise zur Bearbeitung des Formulars

a. Fur jede Stoffgruppe ist ein eigenes Formular zu verwenden, was bedeutet, dass pro Formular nur eine
AVV-Schlisselnummer eingetragen werden darf.

b. Abfallerzeuger im Sinne dieses Nachweises ist der Bauherr und/oder Abbruchunternehmer/GU

c. Den Stoffgruppen missen Schliisselnummern geman Abfallverzeichnisverordnung zugeordnet werden
(siehe Anhang).

d. Die Verantwortliche Erkléarung bzw. die Annahmeerklarung sind vom Abfallerzeuger bzw. vom Baustoff-
Recycling-Betrieb mindestens 5 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen dem Fremduberwacher und
den zustandigen Behorden vorzulegen.

Anhang (Auszug AVV)
Abfallschliissel Abfallbezeichnung Beispiele

101314 Betonabfalle und Betonschlamme Produktionsabfélle aus
Betonfertigteilwerken

170101 Beton Stahlbeton,
unbewehrter Beton

170102 Ziegel Dachziegel
170103 Fliesen, Ziegel und Keramik Mauerwerksabbruch
170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Bauschutt, gemischt

Fliesen und Keramik
170302 Bitumengemische Asphalt, teerfrei

170504 Boden und Steine Aushub, Naturstein,
Sand und Kies

170508 Gleisschotter Basaltschotter, Kalksandstein
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfélle Bauschutt vermischt
mit nichtmineralischen Bau-

stellenabfallen

191209 Mineralien Sand, Steine aus der
mech. Abfallbehandlung

200202 Boden und Steine Getrennt gesammelte Frakti-
onen aus Garten- und Park-
abfallen

200303 StralRenkehricht Streusplitt




